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Überblick. Zusammenfassung auf einen Blick.

 Die LGA hat als unabhängiges Institut für Qualitätstests eine repräsentative 
Auswahl von Swissflex Unterfederungen und Matratzen geprüft

 Der Hauptfokus der Prüfung lag auf der Produktqualität (Haltbarkeit, 
Gebrauchstauglichkeit, Funktionen)

 Alle Swissflex Matratzen haben ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielt und sind 
in die höchste Qualitätsstufe (gehobenes Qualitätsniveau) eingestuft

 Alle Swissflex Unterfederungen haben die Tests ohne jegliche Einschränkung 
bestanden und erhalten somit das begehrte Zertifikat für 
geprüfte Sicherheit „GS“
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Übersicht. LGA Institut und GS Zertifikat.

 Die TÜV Rheinland LGA Beteiligungs GmbH 
(LGA) ist eine technische 
Dienstleistungsgruppe mit Hauptsitz in 
Nürnberg. 

 Die LGA unterstützt private und öffentliche 
Auftraggeber weltweit zur Verbesserung der 
nationalen und internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit.

 Die LGA führt neutral und unabhängig
Dienstleistungen durch (Prüfen, Beraten, 
Qualifizieren, Zertifizieren).

Institution LGA

 Das GS-Zeichen (GS = geprüfte Sicherheit) 
ist ein freiwilliges international beachtetes 
Sicherheitszeichen.

 Bietet Gewähr, dass die 
sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllt 
und durch eine unabhängige Stelle geprüft 
und regelmäßig überwacht werden. 

 Die Vergabe ist im Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetz (GPSG) geregelt. 

 Für die Vergabe ist die LGA zugelassen.

GS-Zeichen
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LGA Überprüfung. Übersicht des Testablaufes.

Matratzen

Unterfederung

1

2

3

 Muss eine Liste von 17 Anforderungen erfüllen
 Das Produkt kann bei der Überprüfung nur bestehen oder durchfallen, 

beim bestehen kann es sich mit dem GS- Zertifikat auszeichnen.
 Die Kriterien umfassen folgende Tests:

Sicherheitstest / Verschleissprüfung / Funktionsprüfung/ 
Dauerhaltbarkeitsprüfung / etc.
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Höchstpunktzahl

Gehobenes Qualitätsniveau
Gute Qualität

Verwendbar

Höhenänderung nach der Prüfung

Härteänderung nach 30.000 
Walzgängen

Härteänderung nach der Prüfung

Federungsverlustfaktor nach der
Prüfung

Kriterien Ergebnis

max. 25 Pt.

max. 25 Pt.

max. 25 Pt.

max. 25 Pt.

Benotung
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LGA Überprüfung. Ergebnis Matratzen.

 Alle Matratzen haben die Überprüfung 
ausgezeichnet durchlaufen:

Die Minimum Anforderung um in das Gehobene 
Qualitätsniveau zu kommen sind 80 Punkte, 
wohingegen die Swissflex Matratzen in dem 
Punktebereich von 93-100 Punkte liegen

 Das Material der Swissflex Produkte ist von 
hervorragender Qualität, dadurch wird eine 
nachhaltige Kundenzufriedenheit
gewährleistet.

 Der eigentliche Schlafkomfort wird im 
Rahmen der LGA-Tests nicht geprüft. Die 
ausgezeichneten Eigenschaften aller 
Matratzen wurden in separaten 
Verbraucherbefragungen belegt.

 In Kombination mit einer Swissflex 
Unterfederung sichert das Schlafsystem 
mit „Synchron-Präzision“ noch zusätzlichen
Schlafkomfort.
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LGA Überprüfung. Ergebnis Unterfederung.

Haltbarkeits-
prüfung

 Dauerhaltbarkeitstest
 Standsicherheit
 Verschleissprüfung von verstellbaren Beschlägen
 …

Gestaltung und 
Gebrauchs-
tauglichkeit

 Aussehen
 Funktionsprüfung / Funktionssicherheit
 Sicherheitsprüfung
 …

17
 K

rit
er

ie
n

Bes
tan

den
 ohn

e 

jeg
lic

he Einsc
hrän

ku
ng

uni 10 uni 11 interactive uni 21uni 20



Swissflex. Weil gesunder Schlaf es mir wert ist.

www.swissflex.com


